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OBSERVAÇÕES:

AS BARRAS DE AÇO EXISTENTES APRESENTAM ELEVADA CORROSÃO, SENDO ASSIM

DEVE-SE SEGUIR OS PROCEDIMENTOS ABAIXO ANTES DA EXECUÇÃO DO REFORÇO:

1. Demolição, apicoamento ou corte do concreto segregado, bem como o bota-fora do material

proveniente desta retirada.

2. Lixamento ou escovação com o objetivo de promover a limpeza e remover totalmente o

material oxidado;

3. Recuperação estrutural com recomposição e proteção das armaduras com a aplicação de
tinta com alto teor de zinco e injeção de graute de alta fluidez para reparos ou graute
tixotrópico.

4. Caso tenha ocorrido uma perda de seção da barra maior do que 10%, estas deverão ser
totalmente retiradas e substituídas por novas armaduras.

5.      TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, COM COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE ACERVO TÉCNICO.
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